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reseni pro Vas
Barvici pasta zZluta

Navod ke zpracovani
Ebalta barvici pastu lze pouzit pro polyuretanové nebo epoxidové systémy.

Barvici pasta se obvykle piidava do pryskyfice resp. do komponenty A a nepiesahuje vice nez 1 — 2%
objemu, protoze jinak miize zménit mechanické vlastnosti vysledného produktu.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o thixotropni pastu je dobré vmichavat pryskyfici do pasty postupné,
obzvlasté u hmot s nizkou viskozitou. Timto docilite homogenni barvy smési.

VSeobecné
Pro informace o specialnim pouziti nds prosim kontaktujte.

Forma doddni: 0,25 kg; 1 kg

Tyto udaje a doporuceni byly s nejvétsi peclivosti sestaveny na zakladé podrobnych pokusi a dlouholetych
praktickych zkusSenosti. Protoze nemlize byt zpracovani spotfebitelem pod nasi kontrolou, nemize byt prevzata
pfi rtiznorodosti moznosti pouziti v jednotlivych ptipadech zadna zaruka.

Zastupce pro CR: : KTK BLANSKO spol. s r.0., 679 07 Kotvrdovice 277
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